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衣服材質種類：	
目前市面上的衣服材質大致上可分為 :棉、亞麻、羊毛、蠶絲、（人造絲）、尼龍、特多龍、壓克力纖維、醋酸纖維、三醋酸纖維、 彈性纖維、玻璃纖維、金屬纖維、橡膠纖維、以及各種混紡的纖維等。
衣服材質特性與觸感：
衣服材質種類1.棉 ：涼且柔軟，無彈性。
衣服材質種類2.亞麻 ：冷且平滑，有若皮革之手感。
衣服材質種類3.羊毛 ：觸感溫暖，且有彈性。
衣服材質種類4.蠶絲 ：溫暖平滑，且富彈性。
衣服材質種類5.嫘縈 ：長纖維之織物觸感涼而平滑，缺乏彈性。
衣服材質種類6.人造絲 ：長纖維之織物觸感涼而平滑,缺乏彈性，短纖維之織物具有一般纖維織品的表面性質。
衣服材質種類7.尼龍 ：長纖維織物觸感平滑,質地輕,彈性佳，短纖維織物有似羊毛織品之手感。
衣服材質種類8.特多龍 ：長纖維織物觸感類似尼龍長纖維織物,但比較硬。
衣服材質種類9.壓克力纖維 ：觸感有若羊毛,質地較羊毛輕,具有光澤。
衣服材質種類10.醋酸纖維 ：觸感平滑,稍具溫暖性,有良好的硬身和擢綴性。
衣服材質辨別：
一般家庭由於條件限制，辨別衣服材質只能採用感官法和燃燒法。感官辯別法依靠人的眼看和手摸的方法來辨別衣服材質種類。眼看其外觀顏色、質地、光澤等，手摸其質感等。滌棉布、富纖棉和粘膠纖維布的辨別滌棉佈光澤明亮、色澤淡雅，手摸布面感覺滑爽、平整；富纖布色澤鮮豔、光澤柔和，手摸布面平滑柔軟；粘膠纖維布則色澤稍暗、光澤不勻，手感粗糙而不柔和，緊捏布料後易見褶皺。
化纖和羊毛混紡衣料的辨別純毛呢絨呢面平整、色澤均勻、光澤柔和，手感柔軟而富有彈性。而化纖與毛混紡衣料中，粘膠人造毛一般光澤較暗，薄型衣料看上去有似棉布的感覺，手感柔軟但不挺括，易留褶皺。滌綸與毛混紡呢絨的光澤較亮，但不及純毛衣料柔和，織紋清晰，手摸衣料光滑挺爽，但有硬板的感覺。
錦綸和毛混紡的呢絨外觀毛型感差，有蠟狀光澤，手感硬鋌而不柔軟，易褶皺。燃燒辨別法將一小撮衣服材質(抽出幾根經紗和緯紗)，用火柴點燃，仔細觀察纖維燃燒時的變化、火焰顏色、氣味和灰燼的特徵，即可判斷出衣服材質的種類。
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