[bookmark: _GoBack]2-1尼龍的歷史演進過程其構造
(1) 歷史演進過程
尼龍（Nylon），又譯耐綸，是一種人造多聚物，尼龍實際上早在1935年就已經發明出來，是由愛阿華州出生的華萊士‧卡羅瑟斯爲杜邦公司發明的，它是第一種完全由人工合成的纖維。尼龍是製造長統襪的最理想材料：它透明、抗皺、耐洗而且有彈性，尼龍襪帶來了巨大的成功。戰爭短缺造成的另一個反應是：黑市猖獗。地下黑市並不是新生事物，18世紀時有絲襪黑市，第二次世界大戰時則是尼龍黑市，對於長統襪的難於滿足的需求與戰爭配給制一起造成了時裝工業的黑市現象。
1802年，杜邦公司創立
1900年以後，杜邦開始多角化經營，進入塑膠、染料及人造化合物質。杜邦的先驅研究開發出如人造橡膠和尼龍等眾多新產品。
1930年 ─ 物理有機化學的基礎研究帶來了卓越的成果：第一個線狀結晶超級聚合物合成產生，以強壯的細線（ 直接推出尼龍） 和 2-氯-1，3-丁二烯的合成和聚合作用（尼奧普林上市，第一代用途合成橡膠）為目標。黏膠紡織的基礎研究推出第一個高韌性人造絲輪胎繩。
1938年渥那斯、卡諾莎爾博士為杜邦發明了尼龍。尼龍所具有的巨大的強度重量比在各種用途上都創造了直接價值，無論是用於降落傘還是女士的絲襪。
現在，杜邦佔有了全世界尼龍市場的27%和尼龍66市場的50%。杜邦紡織尼龍業務定位全球，生產基地遍佈美國、墨西哥、歐洲、巴西、臺灣和日本。而紡織尼龍遍佈世界的商務網路能將全球的銷售與服務有機的協調。杜邦紡織尼龍的品牌「Tactel」「Supplex」 「Cordura」已為世界所知並受到重視。
尼龍纖維普遍應用於傢飾及衣著用紡織品上，約佔80%使用量，而在工業應用上，尼龍亦有很大成長空間，特別是工程塑膠或工業用產品，使用尼龍的比率非常高
最常見的一種尼龍是尼龍6,6，這表示六亞甲基二胺和己二酸都含有六個碳原子。在聚合物的鏈中六亞甲基二胺和己二酸互相交替，因此與其它聚合物（如蛋白質）不同的是，在尼龍中其醯胺的方向也不斷交替。
http://univ.rollsun.org/organization/organizationa2_01.asp?ID=21
http://www.tmmfa.org.tw/%A5X%AA%A9%A5Z%AA%AB/magazine/%B2%C407%B4%C1/MR.htm
http://www.dfmg.com.tw/member/news/texwatch/000211/09.txt
http://univ.rollsun.org/organization/organizationa2_01.asp?ID=21
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1105060301657
(2) 禦寒原理
1. 結構: 從化學的角度來看尼龍是一種縮合聚合物，其組成單位由醯胺連接，因此它也是聚醯胺的一種。尼龍是世界上第一種完全人造的纖維，其原材料是碳、氫和氧。從這些原材料中一般合成兩種基本化學物質，在大多數情況下六亞甲基二胺和己二酸。它們被混合在一起聚合形成尼龍。
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Nylon66.svg/363px-Nylon66.svg.png]
圖十一:尼龍66 構造圖
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Nylon6.svg/336px-Nylon6.svg.png]
  圖十二:尼龍6的構造圖
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Nylon66vs6.svg/396px-Nylon66vs6.svg.png]
圖十三:尼龍6和尼龍66構造之比較圖
註:
1-1尼龍66-最常見的尼龍種類之一為尼龍66，其命名源自於六亞甲基二胺和己)二酸所含的六個碳原子。在聚合物的鏈中六亞甲基二胺和己二酸互相交替，因此與其它聚合物（如蛋白質）不同的是，在尼龍中其醯胺的方向也不斷交替。通過氫和氧之間的氫鍵作用，尼龍66很容易產生結晶
1-2尼龍6-另一種常見的尼龍是尼龍6，也稱為聚己內醯胺。精確地說它並不是一種縮合聚合物，因為它的聚合物中含有所有單體己內醯胺的原子

資料來源: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E9%BE%99(維基百科)
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